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L U B R C A N T S TEKNIK BILGI FORMU

XENOL ANTIFREEZE LONG LIFE nitrit, amin, fosfat, silikat, borat icermeyen
kullanimdan 6nce su ile seyreltiimesi gereken mono etilen glikol bazli motor sogutma sivisidir.
ANTIFREEZE LONGLIFE igerdigi organik asitli korozyon onleyici paket ile uzun sureli koruma saglar.

e Donmaya, korozyona ve asiri isinmaya karsi Gstiin koruma saglar.

o Aliminyumda dahil olmak tizere her tirlii malzeme iceren motorlarin radyatérlerinde kullaniimak tzere,
organik bazli katiklar kullanilarak formile edilmistir.

XENOL ANTIFREEZE LONGLIFE soliisyonu doldurulmadan énce belirli oranlarda su ile seyreltilmelidir. Asagida karisim oranlari
ve donma dereceleri verilmistirg

XENOL ANTIFREEZE LONG LIFE 1 2 1
SuU 1 1 2
Donma Noktasi C -38 -50 -18

ADE, AGCO -Fendt (w silnikach MAN i Deutz), AGCO -Valtra, Aston Martin, BAIC Group -Foton Q-FPT
2313005-2013, CNH Industrial - MAT3624, Caterpillar -GCM34, Caterpillar -MAK, Caterpillar -MWM
0199-99-2091/11 Claas, Cummins IS series u N14 (silniki w Leyland i DAF trucks), Cummins CES 14603
Cummins CES 14439, Daimler - MB 326.3, Lancia — Fiat9.55523, Ford WSS-M97B44-D, GM -Chevrolet,
GM —Opel GMW 3420, Isuzu, PSA Opel GM GMW 3420, Renault-Nissan -Renault RNUR 41-01-001/--S
Type D, Volvo AB -Volvo Trucks, VW -Audi TL-774D i 774 F, VW -MAN B&W A/S

%50 Su ve %50 XENOL ANTIFREEZE LONG LIFE Karisimi degerleri verilmistir

Test Metod Tipik Degerler
Donma Noktasi C ASTM D 1177 -38
Kaynama Noktasi C ASTM D 1120 108
Yogunluk 20 C ASTM D 4052 1,065

pH ASTM D 1293 7,5-11

* Degerler tUretimden Uretime farkliliklar gésterebilir.

v an korunmalidir. Ambalajlar agzi kapali bir sekilde, sundurma altinda veya kapali alanda
RERDE oI, 265

anmali |r Depolama sicaklig (+5)- (+40)°C arasinda olmalidir.
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Mevcut bilgiler 1siginda, amaglanan yer ve belirtilen kullanim kosullarinda kullanildiginda bu Griiniin insan
saghgi tzerinde olumsuz etki yaratmasi beklenmemektedir. Kullanilmis Griin yakilmamali, topraga ve atik
su kanallarina dokilmemelidir. Atik yaglar, Atik Yaglarin Kontrolli Yonetmeligi'ne gore kategorilerine
ayrilarak bu yonetmelikte tanimlanmis 6zelliklerdeki lisansh isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir.
Gerektiginde litfen Malzeme Gulivenlik Formunu okuyunuz.
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