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L U B R C A N T S TEKNIK BILGI FORMU

Parafinik esasli baz yaglar ile hazirlanmis, asiri yikiin olmadigi otomotiv ve sanayi tip ekipmanlarin digli
kutularinda, diferansiyellerinde kullanilan digli yaglardir.

e Asinmalari azaltir, boylece Uretim kapasitesini artirarak ekipman performansini yikseltirler.
e Conta ve kegeleri bozmayacak sekilde formiile edilmislerdir.

o icerdikleri 6zel katiklar sayesinde tortu olusumunu engeller ve képiirme yapmazlar.

e Termal stabiliteleri ve yiksek oksidasyon dayanimlari sayesinde uzun émurla drinlerdir.

API: GL-1
TEST BiRiM TEST METODU 80 920 140
Yogunluk, @15 °C g/cms3 ASTM 4052 0,880 0,885 0,890
K. Viskosite, @ 100°C cSt ASTM D 445 7-11 13,5-18,5 24-32,5
Viskosite indeksi ASTM D 2270 95 92 90
Parlama Noktasi °C ASTM D 92 218 235 250
Akma Noktas! °C ASTM D 97 -18 -12 -9

* Degerler Uretimden uretime farkliliklar gésterebilir.

Direkt glines 1sigindan ve yagistan korunmalidir. Ambalajlar agzi kapali bir sekilde, sundurma altinda veya kapal alanda
depolanmalidir. Depolama sicakhgi (+5)- (+40)°C arasinda olmalidir.

Mevcut bilgiler 1siginda, amaglanan yer ve belirtilen kullanim kosullarinda kullanildiginda bu Griiniin insan saghgi izerinde
olumsuz etki yaratmasi beklenmemektedir. Kullaniimis Griin yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina dékilmemelidir. Atik
yaglar, Atik Yaglarin Kontrolli Yonetmeligi’'ne gore kategorilerine ayrilarak bu yénetmelikte tanimlanmis 6zelliklerdeki lisansh
isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Gerektiginde litfen Malzeme Glivenlik Formunu okuyunuz.
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